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Giite- und Priifbestimmungen

Giite- und Priifbestimmungen
Herstellung und Einbau von Fliissighboden

1 Geltungsbereich

Diese Gite- und Priifbestimmungen gelten fir die Her-
stellung, flir den Transport und den Einbau von Flussig-
boden, fur die Sicherung der Gite und der Eigenschaften
des Flissigbodens mit allen fir die Prozesstransparenz
erforderlichen Parametern, fur die Nutzung der mit Flis-
sigboden anwendbaren planerischen Lésungen und fur
die Ergebnisse der technischen sowie technologischen
Anwendungsmadglichkeiten des Verfahrens um es gite-
seitig so zu sichern, dass die Vorteile des Verfahrens fir
die Anwender und Nutzer erhalten bleiben sowie Mangel
dauerhaft vermieden werden konnen.

Flissighoden ist ein zeitweise flieBfahiges und bodenty-
pisch selbstverfestigendes Verfiillmaterial fiir bautechnische
/wecke, das sowohl aus Boden und Baggergut, als auch aus
nattrlichen, recycelten oder industriell hergestellten Ge-
steinskornungen und deren Gemischen hergestellt werden
kann.

Diese Giite- und Prifbestimmungen gelten nicht fur die
Herstellung von zeitweise flief}fahigen Baustoffen, wenn
deren Festigkeitsbildung vorwiegend auf dem Einsatz
hydraulischer Bindemittel beruht und/oder deren Festig-
keitsbildung durch latent- oder resthydraulische Bestand-
teile mafigeblich beeinflusst wird.

1.1 Begriffsdefinition

Flissigboden im Sinne dieser Gite- und Prifbestimmun-
gen ist das Ergebnis eines Verfahrens und wird wie folgt
charakterisiert:

- alle Bestandteile und der fertige Flussigboden sind um-
weltvertraglich,

- die Wiederaushubfahigkeit mit Grabgeraten wird ent-
sprechend der Fachplanung dauerhaft sichergestellt,

- ist aus allen Arten von gesetzlich zuldssig verwertbaren
mineralischen Stoffen und Bodenmaterialien, z. B. aus
natirlichen und aufbereiteten Gesteinskérnungen (wie
Kies-Sand-Gemisch] sowie aus giteliberwachte Recyc-
lingmaterialien ohne treibende, latent- oder resthydrau-
lische und den Wasser- Bindemittelwert verandernde
Eigenschaften herstellbar,

- ist zeitweise flief3fahig und in verschiedenen Konsisten-
zen [flieBfahig bis plastisch) mit dabei gleichbleibenden
bautechnisch relevanten und chemisch stabilen Endei-
genschaften herstellbar,

- ist selbst verdichtend und primar durch Reibung und
Kohésion (friktional) rickverfestigend ohne die Bildung
fremder, physikalisch starrer Bindemittelstrukturen,

- weist hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzu-
stand unter gleichbleibenden, du3eren Bedingungen auf,

- kann in Bezug auf seine Eigenschaften anwendungs-
spezifisch gezielt verandert werden.

1.2 Mitgeltende Vorschriften, Richtlinien und
Normen

Die Gite- und Prifbestimmungen gelten nur in Verbin-
dung mit den nachfolgenden Vorschriften und Richtlinien
in jeweils den Abschnitten, die sich auf den Geltungsbe-
reich dieser Gite- und Prifbestimmungen beziehen. In
neuester Fassung sind als Grundlage einzuhalten:

- Bundesbodenschutz- und Altlasten-Verordnung (BBodSchV)

- DIN EN 1997-1 Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und
Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln

- DIN EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und
Bemessung in der Geotechnik - Teil 2: Erkundung und
Untersuchung des Baugrunds

- DIN EN 1997-2/NA Nationaler Anhang - National festge-
legte Parameter - Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und
Bemessung in der Geotechnik - Teil 2: Erkundung und
Untersuchung des Baugrunds

- DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen fiir bautechni-
sche Zwecke - Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-2

- DIN 18300 VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleis-
tungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingun-
gen fir Bauleistungen [ATV] - Erdarbeiten

- DIN 18196 Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fir
bautechnische Zwecke

- DIN EN ISO 17892-1 Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 1: Bestim-
mung des Wassergehalts

- DIN EN [SO 17892-2 Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 2: Bestim-
mung der Dichte des Bodens

- DIN 18125-2 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben -
Bestimmung der Dichte des Bodens - Teil 2: Feldversuche

- DIN EN ISO 17892-4 Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 4: Bestim-
mung der Korngrif3enverteilung

- DIN EN IS0 17892-5 Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 5: Odome-
terversuch mit stufenweiser Belastung

- DIN EN ISO / IEC 17025: 2018, Allgemeine Anforderun-
gen an die Kompetenz, an die Unparteilichkeit und fir die
einheitliche Arbeitsweise von Laboratorien

- DIN EN ISO 17892 - 12 Geotechnische Erkundung und Un-
tersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 12:
Bestimmung der Flief3- und Ausrollgrenzen

- DIN 18126 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben -
Bestimmung der Dichte nichtbindiger Boden bei lockerster
und dichtester Lagerung

- DIN 18128 Baugrund - Untersuchung von Bodenproben -
Bestimmung des Glihverlustes

- DIN 18129 Baugrund - Untersuchung von Bodenproben -
Kalkgehaltsbestimmungen



- DIN EN ISO 17892-7 Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 7: einaxi-
aler Druckversuch

- DIN EN SO 17892-10 Geotechnische Erkundung und Un-
tersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 10:
direkte Scherversuche

- DIN EN SO 17892-11 Geotechnische Erkundung und Un-
tersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 11: Be-
stimmung der Wasserdurchladssigkeit

- DIN 18134 Baugrund - Versuche und Versuchsgerédte -
Plattendruckversuch

- DIN 4094-4 Baugrund - Felduntersuchungen - Teil 4: Fliigel-
scherversuche

- DIN EN 1367-1 Prifverfahren fir thermische Eigenschaf-
ten und Verwitterungsbestandigkeit von Gesteinskérnun-
gen - Teil 1: Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-
Tau-Wechsel

- DIN EN 1610 Einbau und Priifung von Abwasserleitungen
und -kandlen

- DWA -A 139 Einbau und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanéalen

- Ersatzbaustoffverordnung (EbV)

- Geotechnische Untersuchungen fir bautechnische Zwecke
- Ergénzende Regelungen zu DIN EN 1997-2

- RAL RG 508 Schulung und Lehrgang .Gltesicherungsbe-
auftragter Flissigboden”

- TP BF-StB Teil B 8.3 Technische Priifvorschriften fiir Boden
und Fels im Strallenbau

- LAGA TR Boden Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Abféllen: Teil Il: Technische Regeln
fir die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)]

- VwV von Baden-Wiirttemberg Verwaltungsvorschrift des
Umweltministeriums fir die Verwertung von als Abfall
eingestuftem Bodenmaterial LAGA Mitteilung 20: Anfor-
derungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abféllen - Technische Regeln.

Die Gutegemeinschaft, priift die Einhaltung der vorstehen-
den normativen und gesetzlichen Regelungen nicht selbst,
vielmehr ist deren Einhaltung (Konformitat) der Gutege-
meinschaft im Rahmen der Erstprifung und Fremdiber-
wachung in geeigneter Form nachzuweisen.

2 Vorgehensweise bei der Anwendung
des Fliissighodenverfahrens

Um gitegesicherten Flissigboden im Sinne dieser Glte-
und Prufbestimmungen herzustellen, transportieren und
einbauen zu konnen, missen nachweislich nachfolgende
Verfahrensschritte eingehalten werden, die in der Grafik
(Anlage 8) als Ubersicht schematisch dargestellt sind.

2.1 Baugrunderkundung

Der Umfang der Baugrunderkundung ist in den in Ab-
schnitt 1.2 genannten Normen (Abschnitt 2.1 und 2.2)
geregelt und erfolgt im Sinne des Normenhandbuches
EC 7 - 2 in der Regel zweistufig als Vor- und Hauptunter-
suchung. Wird davon abgewichen, muss zumindest eine
Hauptuntersuchung durchgefihrt werden.
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Bereits im Rahmen der Voruntersuchungen sind direkte
Aufschlisse erforderlich.

Die direkten Aufschlisse sind in der Hauptuntersuchung
bevorzugt als Schirfe auszufihren, um die erforderli-
chen Mengen an Probenmaterial zur Verfligung stellen zu
konnen.

2.1.1 Geltende Normen und Regelwerke fiir die
Baugrunderkundung

Die Anforderungen an Baugrunduntersuchungen, Labor-
versuchen und dem geotechnischen Bericht sind in den
jeweiligen nationalen Anwendungsdokumenten und An-
hangen verbindlich geregelt.

- DIN EN 1997-1: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und
Bemessung in der Geotechnik, Teil 1: Allgemeine Regeln

- DIN EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und
Bemessung in der Geotechnik, Teil 2: Erkundung und Un-
tersuchung des Baugrunds

- Fir Projekte in Deutschland einschliefilich DIN EN 1997-2/
NA: 2010-12 Nationaler Anhang und DIN 40202

- Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke
- Ergénzende Regelungen zu DIN EN 1997-2

2.1.2 Geotechnische Kategorie bei Anwendung von
Fliissighboden

- Nach EC 7 ist vor Beginn der Baugrunduntersuchun-
gen die Baumafnahme in eine der drei geotechnischen
Kategorien GK1, GK2 oder GK3 einzustufen. Umfang und
Art der Baugrunduntersuchungen sowie der Laborver-
suche orientieren sich u.a. an der geotechnischen Kate-
gorie, siehe Abschnitt 2.2, EC 7,

- BaumaBinahmen, bei denen Flussigboden zur Anwen-
dung kommt, sind unter Ausschluss nachfolgender Aus-
nahmen in die geotechnische Kategorie GK 2 einzustufen,

- Schwingungsisolierung,

- Aufnahme von Kréften langs der Leitungen (wie z. B.
bei Fernwarmeleitungen),

- Einbau von Flissigboden im und unter Wasser,
- Geotechnische Stitzbauwerke und Tiefgrindungen,
- Flachgrindungen auf gering tragfahigem Baugrund,
- Leitungsbau in gering tragfahigem Baugrund.

Wird Flissighoden eine der vorstehenden Anwendungen ein-
gesetzt, ist die Baumafinahme der geotechnischen Kategorie
GK 3 zuzuordnen. Da diese Aufzahlung keinen abschlief3en-
den Anspruch auf Vollstandigkeit besitzt, kann bei Bedarf der
Guteausschuss der RAL Giitegemeinschaft Flissigboden e.V.
kontaktiert werden. Dieser entscheidet bei unklarer Zuord-
nung im Einzelfall Uber die Kategorienzugeharigkeit.

- Der erforderliche Untersuchungsumfang in Abhdngigkeit
der geotechnischen Kategorie ist in Abschnitt A 2.2.3 des
Normenhandbuchs aufgefihrt.

2.2 Ergebnisse der Baugrunduntersuchung

Als Ergebnis der Baugrunduntersuchung sind in der Re-
gel folgende Mindestinformationen zur Beurteilung des
Baugrundes und zur Verwendung des Aushubs zur Flis-
sighodenherstellung zur Verfiigung zu stellen. Weitere
erforderliche Informationen ergeben sich aus den Anfor-
derungen und Randbedingungen der Baumafnahme.
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2.2.1 Mindestinformationen

Der Schichtenaufbau und die Baugrundschichten ein-
schliefllich Auffillungen und Grundwasserverhaltnisse
sind verifizierbar darzustellen. Die Festlegung von Homo-
genbereichen hat nach DIN 18300 zu erfolgen.

Boden und Auffullungen sind auf umweltrelevante Inhalts-
stoffe, entsprechend den Vorsorgewerten der Bundes-Bo-
denschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu priifen
oder in die Materialklassen der Ersatzbaustoffverordnung
(EbV) einzuordnen und ggf. nach bundeslandspezifischen
Vorgaben ergéanzend zu analysieren. Des Weiteren sind
Informationen zu moglichen Einflissen von Inhaltsstoffen
auf die Festigkeitsentwicklung des Flissigbodens erfor-
derlich.

Folgende Mindestinformationen sind erforderlich:
- Ortsibliche Bezeichnung,

- Kornverteilung nach DIN EN I1SO 17892-4, Gréf3tkorn bzw.
D9, Massenanteil mit Korndurchmesser < 0.06 mm,

- Lagerungsdichte oder Konsistenz nach DIN 18122-1,
DIN EN 1SO 17892-12

- Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 oder
durch geeignete Feldversuchstechnik (z.B. Rammson-
dierung)

- Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1,
- Gehalt organischer Stoffe nach DIN 18128,
- Kalkgehalt nach DIN 18129,

- Steifemodul, gegebenenfalls Schwellen, Quellen und
Quelldruck nach DIN EN 1SO 17892-5

- Durchlassigkeitsbeiwert nach DIN 18130-1,
DIN EN ISO 17892-11

- Scherfestigkeitsparameter (Reibungswinkel ¢, Koh&s-
ion ¢, Undrainierte Kohasion cdJ) DIN EN ISO 17892-10
sowie DIN 4094-4 und DIN EN 1SO 17892-7

- Bodengruppen nach DIN 18196 oder jeweiliger
nationaler Norm

- ATV-DVWK-A127 (kinftig: DWA-A 127-2)
- DWA-A 161
- DWA-A 143-2

In Abhangigkeit des Tonanteils im Bodenaushub kann die
Angabe der enthaltenen Tonminerale sowie deren Quellfa-
higkeit notwendig werden.

Bei Verhaltnissen, die der geotechnischen Kategorie 3 ent-
sprechen, sind ergdnzende direkte Aufschlisse erforder-
lich. Die fur die Beurteilung und die Berechnung notwen-
digen Baugrundkenngréf3en missen versuchstechnisch
und/oder mit Hilfe von Korrelationen bestimmt werden.

Neben den charakteristischen Baugrundkennwerten ist
die Angabe der zu erwartenden Bandbreiten von beson-
derer Bedeutung.

Fir die Beurteilung der Anwendbarkeit des Flissigboden-
verfahrens und der notwendigen Bandbreite erforderlicher
Rezepturen sind allein charakteristische Werte nicht aus-
reichend.

Empfehlungen zu den Abstanden und Tiefen von Bau-
grunduntersuchungen sind im Normenhandbuch der
EC 7-2 oder den jeweiligen nationalen Normen geregelt.
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2.3 Festlegung der Anforderungen
an den herzustellenden Fliissigboden

Die Zuordnung der Aktivitaten und Verantwortlichkeiten
fur Planung, Fachplanung, Ausfihrung und Uberwachung
muss eindeutig festgelegt werden.

2.3.1 Anforderungen an Materialeigenschaften
des Fliissigbodens

Die bodentypischen und technologischen Eigenschaften
sowie die spezifischen Gebrauchseigenschaften des Flus-
sigbodens muissen an die jeweilige Anwendung angepasst
werden, wobei die festgestellten bodenmechanischen und
chemischen Eigenschaften der Homogenbereichen gemaf
Abschnitt 2.2 zu bericksichtigen sind. Die Eigenschaften
sind nachzuweisen.

Die nachzuweisenden Eigenschaften des Flussigbodens
und die Verfahren zu deren Nachweis, sowie der Zeit-
punkt der Nachweisfihrung sind im Rahmen der Fach-
planung festzulegen, um den nétigen Ablauf sicherstellen
zu kénnen. Uber den Umfang der Eigeniiberwachung und
Kontrollprifung hinausgehende Prifungen sind ebenfalls
in der Fachplanung anzugeben.

Die erforderlichen Materialeigenschaften des Flussig-
bodens sind mittels einer passenden Rezeptur sicher zu
stellen. In der Rezeptur sind durch den Rezepturersteller
die genaue Zusammensetzung des Flissigbodens und
dessen Eigenschaften anzugeben. Die fachplanerisch vor-
gegebenen Eigenschaften des Flissigbodens sind durch
Eignungsprifungen von einer nach RAL Gitegemeinschaft
Flussigboden zugelassenen Prifstelle nachzuweisen, zu
dokumentieren und im Gutesicherungsplan zu berick-
sichtigen. Die zugelassenen Prifstellen werden auf der
Website der Gitegemeinschaft aufgelistet.

2.3.2 Spezifische, anwendungsbezogene
Anforderungen

Fir bestimmte Anwendungsgebiete treten darlber hinaus
Uber die Anforderungen nach Abschnitt 2.3.1 weitere nach-
zuweisende Anforderungen auf. Dies sind beispielsweise:

- StraBenbau (Tragfahigkeit EVi, EV2, EVyn, Natriumgehalt,
Kalkgehalt, Frostempfindlichkeit, Filterstabilitat),

- Schwingungsdampfung (Dampfung, Dichte, dyn. Steifig-
keiten / Ausbreitgeschwindigkeiten),

- Warmeisolierung oder Warmeableitung (Warmeiiber-
gang, Warmeleitfahigkeit, Warmekapazitat),

- Leitungen mit der Forderung der Aufnahme von Kraften
langs und quer zu Leitungen z. B. Fernwarme, Trinkwas-
ser usw. (Durchschiebewiderstéande fur die typischen
Lastfalle),

- Einbau von Flussighboden im und unter Wasser (Suffo-
sion, Erosion, Entmischung, Retention, Auftriebssiche-
rung,

- Geotechnische Stitzbauwerke und Tiefgrindungen
(Dichten, Scherparameter, Steifigkeiten),

- Flachgrindungen auf gering tragfahigen Baugrund
(Dichten, Scherparameter, Steifigkeiten),

- Leitungsbau in gering tragfahigem Baugrund (Dichten,
Scherparameter, Steifigkeiten),

- Gasleitungen (Detektierbarkeit - Porositat, Nachweis
der Stabilitat der Geruchszusatze bei Durchgang durch
den Flussigboden, Nachweis fehlender Langslaufigkeit),



- Dichtungselemente aus Flissighoden (Wasserdurchlas-
sigkeit, Erosionsstabilitat, Suffosion, Entmischung).

Dieflirdie Baumafinahme nachzuweisenden Eigenschaften
fur die vorgenannten, spezifischen Anwendungen und die
Verfahren zu deren Nachweis sind im Rahmen der Fach-
planung festzulegen. Die vorgenannten Anforderungen
sind in der Regel durch Eignungsprifungen nachzuweisen
und baubegleitend im Rahmen der Eigentiberwachung und
Fremdiberwachung zu bestatigen.

2.4 Fliissigbodenspezifische Aufgaben der
Fachplanung

- Beurteilung der technischen und wirtschaftlichen Mach-
barkeit (Erfullung der Vorgaben nach Abschnitt 2.3),

- Erfassung und Bewertung der fir die Flissigbodenan-
wendung relevanten Arbeitsschutzmaf3inahmen,

- Erfassung und Bewertung der fir die Flissighodenan-
wendung relevanten technologischen und technischen
Parameter,

- Ableitung sowie Festlegung der Zielwerte (siehe Anlage
1) und zulassige Bandbreiten / Toleranzen, Eignungs-
prifungen (u.a. fir Rezepturerstellung),

- Erforderliche Nachweisfiihrungen als Teil der Fachpla-
nung,

- Festlegung der Einbautechnologie, Technik und Logistik,

- Erstellung des GSP (Gitesicherungsplan mit Art und
Umfang von Eigentberwachung und Kontrollprifungen
- Mindestanforderungen nach Anlage 7, der GSP ist
baustellenspezifisch zu erweitern und bei Bedarf fortzu-
schreiben),

- Ergédnzung und Fortschreibung SiGePlan,
- Festlegung der bendtigten Beurteilungsgruppen etc.,

- Ableitung flissigbodenspezifischer Anforderungen an
den Arbeitsschutz,

- Berlcksichtigung der Belange Dritter.

Entsprechend der Spezifik der Baustellen kénnen weitere
Aufgaben beim Einsatz von Flussigboden in der Planungs-
phase zwingend erforderlich sein. Der Umfang der Auf-
gaben muss daher baustellenspezifisch erarbeitet und
festgelegt werden. Es ist eine intensive Zusammenarbeit
zwischen Baugrundgutachter, Planer und Fachplaner er-
forderlich. Bei Fragen steht der Guteausschuss der RAL
Gltegemeinschaft Flissigboden e.V. zur Verflgung.

2.5 Ausfiihrung

- Baustellenmeldung durch den Gitezeichenbenutzer an
die RAL Gitegemeinschaft Flissigboden e.V,,

- Bericksichtigung der Witterungsbedingungen bei Her-
stellung, Transport und Einbau.

2.5.1 Herstellung
- Auswahl der geeigneten Herstelltechnik,

- Sichere und falschungsfrei nachweisbare Umsetzung
der vorgegebenen Rezeptur.

2.5.2 Transport

- Unterschreitungder maximal zuldssigen Transportdauer
sicherstellen,
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- Transport-Konsistenz Ki bei drehender Trommel sicher-
stellen.

2.5.3 Einbau
- Auswahl der geeigneten Einbautechnik,

- Auftriebssicherung ohne spatere Wirkung von Punktauf-
lagern,

- Besonderheiten der Verkehrssicherung beachten.

2.6 Durchfiihrung der Giitesicherung

2.6.1 Eigeniiberwachung gemaf Anlage 5 und GSP
des Projektes

2.6.2 Fremdiiberwachung gemaf Anlage 5 und GSP
des Projektes

2.7 Dokumentation

- Der Umfang der Dokumentation ergibt sich aus Anlage 7.

3 Anforderungen an die Qualifikation
der Beteiligten

3.1 Baugrunderkundung

Fur die Baugrunderkundung sollten Baugrundgutachter
mit Kenntnissen auf der Stufe des Gltesicherungsbeauf-
tragten eingesetzt werden.

3.2 Planung und Fachplanung

Der Fachplaner mussen tber fundiertes Wissen zum Flus-
sigbodenverfahren entsprechend Anlage 3 und Anlage 8
verfligen. Der Fachplaner muss dariber hinaus in der Lage
sein, die fir die Flussigbodenanwendung relevanten Bau-
grundparameter zu interpretieren und zu bewerten sowie
die fur die Sicherstellung der gewlinschten Eigenschaften
erforderlichen Zielwerte und Toleranzen abzuleiten.

3.3 Ausfiihrung - Definition der
Beurteilungsgruppen und grundlegende
Voraussetzungen

Als Teil des Gitesicherungssystems sind die ausfihrenden
Unternehmen entsprechend den nachfolgenden Beurtei-
lungsgruppen zu qualifizieren.

3.3.1 Beurteilungsgruppen Hersteller (H)

Die Beurteilungsgruppe Hersteller schlief3t alle ein, die
Flussigboden herstellen oder herstellen und transportie-
ren. Es wird nach folgenden Anforderungen unterteilt:

gltelberwachtes Bodenmaterial [(natirliche,
recycelte oder industriell hergestellte Ge-
steinskornungen und deren Gemische] mit
spezifischen, anwendungsbezogenen Anforde-
rungen nach Abschnitt 2.3.1, Herstellung von
mind. 20.000 m3 Flissigboden mit Nachweis
von 5 Referenzherstellungen flr Baustellen

Gruppe H1

Gruppe H2  glteliberwachtes Bodenmaterial (nattrliche,
recycelte oder industriell hergestellte Ge-
steinskérnungen und deren Gemische] mit
spezifischen, anwendungsbezogenen Anfor-
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derungen nach Abschnitt 2.3.1, Herstellung
von mind. 10.000 m? Flussigboden mit Nach-
weis von 3 Referenzherstellungen fir Bau-
stellen

glteliberwachtes Bodenmaterial (natirliche,
recycelte oder industriell hergestellte Ge-
steinskérnungen und deren Gemische] mit
Grundanforderungen an die Herstellungsart
der Produkte nach Abschnitt 2.3.1, Herstel-
lungen von mind. 5.000 m? Flussigboden mit
Nachweis von 3 Referenzherstellungen fir
Baustellen

Gruppe H3

Gruppe H4  gliteliberwachtes Bodenmaterial [natirliche,
recycelte oder industriell hergestellte Ge-
steinskornungen und deren Gemische] mit
Grundanforderungen an die Herstellungsart
der Produkte nach Abschnitt 2.3.1, Herstel-
lungen von mind. 1.000 m3 Flussigboden mit
Nachweis von 3 Referenzherstellungen ent-

sprechend RAL GZ 507

3.3.2 Beurteilungsgruppen Anwender (A)

Die Beurteilungsgruppe Anwender schlief3t alle ein, die
Flussigboden einbauen oder transportieren und einbauen.
Es wird nachfolgenden Anforderungen unterteilt:

Gruppe A1 Einbau von mind. 20.000 m® Flissigboden
beliebiger Materialien mit spezifischen, an-
wendungsbezogenen Anforderungen nach
Abschnitt 2.3.2 mit Nachweis von mind. 5

Referenzbaustellen

Gruppe A2  Einbau von mind. 10.000 m?® Flissigboden
beliebiger Materialien mit spezifischen, an-
wendungsbezogenen Anforderungen nach
Abschnitt 2.3.2 oder vergleichbarer Anforde-
rung mit Nachweis von mind. 3 Referenzbau-

stellen

Gruppe A3 Einbau von mind. 5.000 m? Flissigboden be-
liebiger Materialien mit spezifischen, anwen-
dungsbezogenen Anforderungen nach Ab-
schnitt 2.3.2 oder vergleichbare Anforderung

mit Nachweis von mind. 3 Referenzbaustellen

Gruppe A4 Einbau von mind. 1.000 m?® Flissigboden
beliebiger Materialien mit spezifischen, an-
wendungsbezogenen Anforderungen nach
Abschnitt 2.3.2 oder vergleichbare Anforde-
rung mit Nachweis von mind. 2 Referenzbau-

stellen

3.4 Anforderungen an die Beurteilungsgruppen
3.4.1 Allgemeine Anforderungen

Die Anlagen zu diesen Gite- und Prifbestimmungen sind
wesentlicher Bestandteil der Gitegrundlage und geben
die Anforderungskriterien an die nachfolgenden Beurtei-
lungsgruppen wieder. Basis dieser Beurteilungsgruppen
ist immer die Einhaltung der Verfahrensanforderungen fiir
die Herstellung, den Transport und den Einbau von Flis-
sigboden gemafl dem Geltungsbereich.

Erfahrungen des Verfahrensanbieters (z.B. erfolgreiche
Referenzobjekte), und Zuverlassigkeit der Unternehmen
und des eingesetzten Personals in Bezug auf die Aus-
fihrung der beschriebenen Arbeiten entsprechend dem
jeweiligen Anwendungsfall, sind Voraussetzung fir die
Verleihung und Fihrung des Gitezeichens Flissigboden.
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Es missen alle fir die Durchfihrung der jeweiligen Ar-
beiten erforderlichen Gerate und Betriebseinrichtungen in
funktionsfahigem Zustand auf der Baustelle und am Her-
stellungsort vorhanden sein.

Grundlage der Verleihung des Gitezeichens ist der Einsatz
von gepriften Gutesicherungsbeauftragten fur Flissigho-
den und der Nachweis zusatzlichen, gruppenspezifischen
Fachwissens.

Definition: Gepriifter Giitesicherungsbeauftragter Flissig-
boden nach RAL-RG 508 (Nachfolgend Gutesicherungsbe-
auftragter genannt] - ein Gutesicherungsbeauftragter ist
der Fachmann, der sein Wissen fir die Gitesicherung auf
den Gebieten Planung, Herstellung, Transport und Einbau
von Flussigboden durch eine von der RAL Gitegemein-
schaft Flissigboden e. V. in Inhalt und Umfang vorgege-
bene Schulung mit anschlieBender Prifung nachgewiesen
hat und der regelmaBig sein Fachwissens im Rahmen der-
artiger Aus- und Weiterbildungen erganzt und nachweist.
Die Schulungen richten sich nach der RAL Registrierung
Schulung .Gltesicherungsbeauftragter Flissigboden”,
Gitebestimmungen, RAL-RG 508. Die Prifung ist eben-
falls die Grundlage fir die Anwendung dieser Kenntnisse
bei der Gutesicherung fur Planung, Herstellung, Transport
und Einbau von Flussigboden. Der gepriifte Gitesiche-
rungsbeauftragte ist befahigt, die Gitesicherung auf der
Stufe der Eigeniiberwachung durchzufiihren und das Per-
sonal auf der Baustelle bzw. am Herstellungsort zu schu-
len und einzuweisen. Diese Einweisung ist schriftlich unter
Benennung der geschulten Personen zu dokumentieren.

3.4.2 Beurteilungsgruppe Hersteller (H)
3.4.2.1 Personal

- Einsatz eines Gltesicherungsbeauftragten fur die Her-
stellung,

- Einsatz von geschultem Personal mit bodenmechani-
schen und chemischen Grundkenntnissen entsprechend
dem jeweiligen Auftragsumfang,

- Schulung und Einweisung des benétigten sonstigen Per-
sonals durch den Gitesicherungsbeauftragten.
3.4.2.2 Betriebseinrichtungen und Gerate

Bereitstellung der Technik fiur die Herstellung und den
Transport von Flissigboden. Dies betrifft insbesondere
folgende Gerate und Fahrzeuge:

- Misch- und Aufbereitungstechnik,
- Dosiereinrichtungen,
- Férdereinrichtungen,

- Prufausristung fir die Gitesicherung im Rahmen der
Eigen- und Fremdiberwachung,

- Transportfahrzeuge mit definierten Anbauteilen,

- Technische Einrichtung der Prozesssteuerung und
Nachweisflhrung.

3.4.3 Beurteilungsgruppe Anwender (A)
3.4.3.1 Personal
- Einsatz eines Gitesicherungsbeauftragten fir den Einbau,

- Einsatz von fir den spezifischen Anforderungsfall ge-
schultem Personal nach Objektgrofe jedoch mindes-
tens zwei Personen am Einbauort,

- Schulung und Einweisung des bendtigten sonstigen
Personals durch den gepriften Gitesicherungsbeauf-
tragten.



3.4.3.2 Betriebseinrichtungen und Gerate

Technik fur den Transport und den Einbau von Flissig-
boden entsprechend Anwendungszweck muss verflgbar
sein. Dies betrifft insbesondere folgende Gerate und Aus-
stattungen:

- Transportfahrzeuge mit definierten Anbauteilen,
- Fordereinrichtungen,

- anwendungsbedingte Vorrichtungen (z. B. zur Lagesiche-
rung und Auftriebssicherung],

- Prifausristung fir die notwendige Gitesicherung im
Rahmen der Eigentberwachung.

3.4.4 Regelungen fiir den Transport von Fliissighoden

Nachunternehmer, die Leistungen fir den Transport von
Flissigboden eines Herstellers Ubernehmen, miussen
durch einen Gltesicherungsbeauftragten geschult, unter-
gewiesen und Uberwacht werden. Der Hersteller ist fir den
ordnungsgemafen Transport zur Baustelle verantwortlich.
Fur die Qualitat ihrer Leistungen bleibt ihr Auftraggeber
als Gitezeichenbenutzers verantwortlich.

4 Uberwachung

4.1 Allgemeines

Der Gitezeichenbenutzer hat die Einhaltung des Verfah-
rensablaufes entsprechend Abschnitt 2 (Verfahrensablauf)
zu Uberwachen.

Der Nachweis auf Einhaltung der mitgeltenden Vorschrif-
ten, Richtlinien und Normen ist gegenlber der Gitege-
meinschaft im Rahmen der Erstprifung und kontinuierlich
bei der Fremdiberwachung zu erbringen.

Der Inhalt der Uberwachung gliedert sich in:
- Erstprifung,

- Eigeniberwachung,

- Fremdiberwachung,

- Priif- und Uberwachungsberichte.

4.2 Erstpriifung

Sofern ein Antrag auf Gutezeichenverleihung fir eine
Beurteilungsgruppe gestellt wird, muss sich der Antrag-
steller einer Erstprifung unterziehen. Der Antragsteller
hat bei Erstprifung dem Giteausschuss der RAL Gltege-
meinschaft Flissigboden e. V. Unterlagen entsprechend
den Vorgaben des Antrages auf Mitgliedschaft und/oder
Gitezeichenverleihung vorzulegen.

Im Rahmen des Werks- bzw. Baustellenbesuches werden
die
- personellen Voraussetzungen,

- Fertigungs-, Transport-, Einbau- und Prifeinrichtun-
gen,

- stofflichen Voraussetzungen,

- Gutesicherungsmafinahmen und Qualifikationen der
Beteiligten,

- Verfahrensdokumentation und Nachweisfiihrung

je nach Umfang der Anforderungsgruppe dahingehend
Uberpruft, ob diese fir die ordnungsgemafe Herstellung,
Transport, Einbau und fortlaufende Einhaltung der Gu-
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teanforderungen des zu Uberwachenden Flissigbodens
geeignet sind. Dazu werden die Unterlagen der Eigentber-
wachung eingesehen und bewertet, sowie vor Ort Priifun-
gen durchgefihrt.

Dabei ist im Rahmen der Erstpriifung die Umweltvertrag-
lichkeit der eingesetzten Zuschlagstoffe (Zement, Wasser
und Compound und mdglicher weiterer Komponenten)
sowie des Gesamtgemisches, gemaf3 den Vorgaben der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
oder der Ersatzbaustoffverordnung (EbV] bzw. nach den
bundeslandspezifischen Vorgaben nachzuweisen.

Durch den Einsatz von Flissigboden darf keine Verschlech-
terung des anstehenden Bodens hervorgerufen werden.
Boden- und Grundwassergefahrdungen sind nachhaltig
sicher auszuschlieflen, dies ist durch geeignete Vorver-
suche nachzuweisen.

Fir die Prifung zum Nachweis der generellen Beherr-
schung der Flussigbodenherstellung durch den Antrag-
steller sind reprasentative Proben zu entnehmen. Uber die
Probenahme ist ein Protokoll anzufertigen, dass von einem
vertretungsberechtigten Mitarbeiter des Antragstellers
und dem Gltesicherungsbeauftragten gegenzuzeichnen
ist. Die Probenahme erfolgt in genormten Zylindern. Da-
beiist der Flussigboden entsprechend Priifanweisung bla-
senfrei einzufillen und luftdicht zu verschlielen. Es ist auf
eine geeignete Lagerung zu achten. Fir chemische Ana-
lysen sind gesonderte Proben zu entnehmen und analog
der Einbaubedingungen zu lagern. Die Verfahrenserstpri-
fung umfasst die Priifung des hergestellten Flissigbodens
auf widerspruchsfreie Einhaltung der in diesen Gite- und
Prifbestimmungen und in den baustellenspezifischen
Rezepturen sowie planerischen Anforderungen ausge-
wiesenen Eigenschaften. Die Ubereinstimmung der Prii-
fergebnisse mit den Anforderungen an den Flissigboden
entsprechend der Vorgaben der Gite- und Prifbestim-
mungen ist erforderlich. Zum Nachweis des Ausschlusses
ungewdinschter Veranderungen des eingebauten Flissig-
bodens (z. B. Nacherh&rtung) sind die entsprechenden
Langzeitnachweise fur den, mit dem jeweiligen Verfahren
hergestellten Flissigboden, durch Priflinge zu erbringen.
Die Prifvorgange sind umfassend und transparent zu do-
kumentieren, die Dokumente sind mindestens flnf Jahre
aufzubewahren, um Entscheidungen transparent, prifbar
und nachvollziehbar zu machen.

Uber die Erstpriifung wird ein Priifbericht angefertigt. Auf
Grundlage des Prifberichtes wird Uber die Gitezeichen-
vergabe durch den Giteausschuss der RAL Gitegemein-
schaft Flissigboden e. V. entschieden.

Sind die Ergebnisse des Werks- bzw. Baustellenbesuches
und / oder der Materialpriifung nicht ausreichend, so sind
Hersteller bzw. Anwender und der Glteausschuss unver-
zuglich darlber in Kenntnis zu setzen und gemeinsam
Mafinahmen zur Erfullung der Anforderungen festzulegen.
Kénnen diese Maf3nahmen nicht umgesetzt werden, so wird
das Verfahren der Erstprifung abgebrochen. Damit kann
das Gutezeichen Flussigboden nicht vergeben werden.

Eine erfolgreich bestandene Erstpriifung wird als erste
Fremdiberwachung angerechnet.

4.3 Eigeniiberwachung

Beider Eigentiberwachung sind fur alle Beurteilungsgrup-
pen die in Abschnitt 3.3 zugeordneten Anforderungen und
Voraussetzungen durch den Gitesicherungsbeauftragten
zu Uberprifen und deren Einhaltung schriftlich zu doku-
mentieren.
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Die Lage und Funktionalitat der hergestellten technischen
Bauwerke ist wahrend der Bauausfiihrung bei Verwendung
von gutegesichertem Flissigboden fachgerecht zu prifen
und zu dokumentieren.

Die zur Herstellung bzw. dem Einbau von Flissigboden
eingesetzten Materialien und Stoffe sind im Rahmen einer
Nachweisfiihrung zu dokumentieren. Die Protokolle, Lie-
ferscheinkopien aller eingesetzten Stoffe und samtliche
Nachweise der Eigentiberwachung sind mindestens 5 Jahre
aufzubewahren..

Die Ergebnisse der Eigenliberwachung sind auf Anfor-
derung der RAL Gitegemeinschaft Flissigboden e. V. zu
Ubergeben.

Die Eigeniberwachung hat entsprechend Anlage 5 und in
folgenden Intervallen zu erfolgen:

- Ausbreitmaf3: taglich und bei sich &ndernden Verhalt-
nissen

- Druckfestigkeit: alle 500 m?® je Rezeptur

- Volumenstabilitat: alle 500 m? je Rezeptur

4.4 Fremdiiberwachung

Der fremdiberwachenden Stelle sind die Unterlagen der
Eigeniiberwachung nach Abschnitt 4.3 und Anlage 5 durch
den gepruften Gutesicherungsbeauftragten der Gitege-
meinschaft bzw. des Antragsstellers zur Bewertung vor-
zulegen. Die Fremdiberwachung erfolgt entsprechend der
Anlage 5 durch eine dafiir geeignete Priifstelle. Als geeig-
net gilt diese Priifstelle, wenn sie vom Giiteausschuss er-
folgreich auf ihre fachliche Kompetenz, die erforderliche
technische Ausstattung und ihre bisherigen Erfahrungen
mit der Anwendung des Flussigbodenverfahrens geprift
wurde und vom Guteausschuss der Gltegemeinschaft
benannte Prifstelle fir die Fremdiberwachung bestatigt
wurde. Alle auf diese Weise gepriften Prifstellen werden
auf der Website der Gitegemeinschaft veroffentlicht.

Die Prufstelle muss darlber hinaus die allgemeinen An-
forderungen an die Kompetenz von Prif- und Kalibrie-
rungslaboratorien entsprechend DIN EN SO/ IEC 17025
in der aktuell giiltigen Fassung erfillen. Dies ist dem Gu-
teausschuss im Rahmen eines Laborbesuches durch eine
vom Giteausschuss bestimmten Fremdiberwacher oder
durch einen Jahresbericht (Managementreview) jahrlich
bis spatestens zum 31.03. des Folgejahres nachzuweisen.
Erfolgt dies nicht oder nicht in der erforderlichen Quali-
tat, missen Ahndungsmafnahmen gemaf Abschnitt 5 der
Durchfihrungsbestimmungen der RAL Gutegemeinschaft
Flussigboden e.V. vorgenommen werden.

Samtliche Nachweise der Fremdiberwachung sind vom
Gutezeichenbenutzer mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Die Fremdiberwachung der Gitezeichenbenutzer erfolgt:

- beim Anwenderin den ersten zwei Jahren der Verleihung
durch mindestens zwei Baustellenbesuche pro Jahr und
durch mindestens einen Firmenbesuch alle zwei Jahre.
Danach wird die Fremdiberwachung auf einmal jahrlich
reduziert, insofern keine grundlegenden Mangel in der
Gutesicherung festgestellt wurden,

- beim Hersteller in den ersten zwei Jahren der Verlei-
hung durch mindestens zwei Werksbesuche pro Jahr.
Danach wird die Fremdiberwachung auf einmal jéhrlich
reduziert, insofern keine grundlegenden Mangel in der
Gutesicherung festgestellt wurden.

Sie wird in der Regel als Plausibilitats- und Detailprifung
ohne vorherige Ankindigung durchgefihrt und besteht
aus:

- Feststellung der Einhaltung der Giite- und Prifbestim-
mungen,

- dem Werks- bzw. Baustellenbesuch mit Uberpriifung
der Eigentiberwachung und Dokumentation,

- Kontrolle der Kennzeichnung [ordnungsgemafes An-
bringen der Schilder/Aufkleber],

- Kontrolle der Verfahrensdurchfiihrung entsprechend
der Gute- und Priifbestimmungen,

- Feststellung der Einhaltung des Giitesicherungsplans,
- Prifung am hergestellten Flussigboden,
- Prifung der eingesetzten Materialien und Stoffe.

Fur die Prifung hat eine reprasentative Probenahme des
Ausgangsbodenmaterials, des hergestellten Flissigho-
dens sowie des hergestellten Flissigbodens zu erfolgen.
Die Prifung umfasst die Prifung des hergestellten Flus-
sigbodens auf widerspruchsfreie Einhaltung der in diesen
Gute- und Prufbestimmungen und in den baustellenspe-
zifischen Rezepturen sowie den planerischen Vorgaben
ausgewiesenen Eigenschaften. Die Ubereinstimmung der
Prifergebnisse mit den Anforderungen an den Flussig-
boden ist entsprechend den Vorgaben der Gite- und
Prifbestimmungen erforderlich. Die Prifvorgange sind
umfassend und transparent zu dokumentieren, um Ent-
scheidungen transparent, prifbar und nachvollziehbar zu
ermoglichen.

Uber die Probenahme ist ein Protokoll anzufertigen, vom
Probenehmer zu unterzeichnen und mindestens 5 Jahre
aufzubewahren.

Beim Firmen- und Baustellenbesuch prift und bewertet
der vom Guteausschuss beauftragte Fremdiberwacher
die Einhaltung und Dokumentation hinsichtlich der fir die
jeweilige Beurteilungsgruppe zugehdrigen Anforderungen,
einschliefllich der Ergebnisse der Eigeniiberwachung.

Vom Ergebnis der Fremdiberwachung erstellt der Frem-
diberwacher einen Bericht, der dem Gitezeichenbenutzer
und dem Glteausschuss der RAL Gutegemeinschaft Flus-
sigboden e. V. zur Kenntnisnahme Ubergeben wird. Der
Guteausschuss der RAL Gutegemeinschaft Flissigboden
e.V. erhalt ein Vetorecht bei fehlerhafter Berichtslegung.
Tritt der Fall ein, muss der Bericht ordnungsgemaf kor-
rigiert werden.

Wurde die Fremdiberwachung nicht bestanden, erfolgen
Ahndungsmafnahmen gemafl Abschnitt 5 der Durchfiih-
rungsbestimmungen der RAL Gitegemeinschaft Flissig-
bodene. V.

4.5 Priif- und Uberwachungsberichte

Fir jede durchgefiihrte Priifung oder Uberwachung sind
die von der RAL Gitegemeinschaft Flissigboden e. V. her-
ausgegebenen Vorlagen zu verwenden.

Die Ergebnisse der Prifungen werden in einem Priifbe-
richt zusammengefasst. Der Gitezeichenbenutzer und die
Geschaftsstelle der RAL Gitegemeinschaft Flissigboden
e. V. erhalten jeweils die Prifberichte der Erstpriifung und
Fremdiberwachungen zugesandt.

4.6 Priif- und Uberwachungskosten

Die Kosten fiir jede durchgefiihrte Priifung/Uberwachung
sind vom Antragsteller/Gutezeichenbenutzer zu tragen.



Die entstehenden Kosten fir die Prifungen richten sich
nach der Beitrags-und Gebihrenordnung der RAL Glte-
gemeinschaft Flissigboden e. V. und sind bei Abschluss
der Uberwachungsvertrdge zwischen Giitezeichenbenut-
zer und dem von der RAL Gitegemeinschaft Fliissigboden
e. V. beauftragten Fremdiberwacher zu Grunde zu legen.
Alle Prifungen zur Verleihung und Fihrung des Giite-
zeichens werden durch den Giteausschuss der RAL Gite-
gemeinschaft Flussigboden e. V. veranlasst.

5 Kennzeichnung
5.1 Verleihung

Leistungen die den Gite- und Prifbestimmungen ent-
sprechen und fir die das Gltezeichen vergeben worden
ist, missen mit dem Gitezeichen Flissigboden gekenn-
zeichnet werden.

Die Beurteilungsgruppe bzw. -gruppen sind als Zusatz
unter dem Gltezeichen anzugeben. Der Giitezeichenbe-
nutzer darf das Giitezeichen nur mit der Angabe der Beur-
teilungsgruppe bzw. -gruppen anwenden, fir die ihm das
Gutezeichen verliehen worden ist.

RAL

GUTEZEICHEN

FLUSSIGBODEN
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5.2 Anwendung

Fir die Anwendung des Gltezeichens Flissigboden gelten
ausschlieflich die Durchfihrungsbestimmungen fir die
Verleihung und Fihrung des Gutezeichens Flissigboden
der RAL Gitegemeinschaft Flissigboden e. V.

6 Anderungen

Diese Gute- und Prifbestimmungen werden dem Stand
des technischen Fortschritts angepasst. Anderungen be-
dirfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen
Zustimmung von RAL Deutsches Institut fur Gitesiche-
rung und Kennzeichnung e. V. und durchlaufen ein offent-
liches Verfahren unter Einbeziehung der entsprechenden
Fach- und Verkehrskreise. Sie werden in einer angemes-
senen Frist nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe an die
Gltezeichenbenutzer durch den Vorstand der RAL Gitege-
meinschaft Flissigboden e. V. in Kraft gesetzt.

7 Anlagen
Anlage 1: Guteanforderungen an Flissigboden

Anlage 2: Anforderungen an das Personal des
Anwenders

Anlage 3: Anforderungen an das Personal des
Herstellers

Anlage 4: Anforderungen an Maschinen, Gerate und
Vorrichtungen fur Herstellung und Anwendung

Anlage 5:  Anforderungen fir Eigentiberwachungs-,
Kontrollprifungen und Fremdiberwachung

Anlage 6: Anforderungen an den Gitesicherungsplan
(GSP)

Anlage 7:  Umfang der Dokumentation

Anlage 8: Prozess der Gitesicherung von Flissigboden
nach RAL GZ 507



Giite- und Priifbestimmungen

Anlage 1: Giiteanforderungen an Fliissighoden

Eigenschaft

Anforderungen

Nachweis mittels

FlieBfahigkeit
Konsistenz frisch, in Abhdngigkeit von der Rezeptur

plastisch
flieBfahig

Ausbreitmall

nach Rezeptur festzulegen in Abhangig-
keit von Technologie und Boden (Kon-
trolle Zusammensetzung Flussigboden)

Mittels Ausbreittisch geman
Prifanweisung

Tragfahigkeit/Verformbarkeit

Anwendung von Korrelationswerten zwischen
Tragfahigkeit und einaxialer Druckfestigkeit

bodenart- und anwendungsabhangig
(Orientierungswerte nach <28d:

Eva: >45 MN/ m?

Evgyn:>25 MN/ m?)

statische Lastplatte nach DIN 18134
oder dynamischer Plattendruckversuch
nach TP BF- StB Teil B 8.3

Volumenstabilitdt / Absetzmaf unter Einbaubedingungen

<1%

Absetzversuch gemaf Prifanweisung

Priifergebnisse der einaxialen Druckfestigkeit
(EDF, E-Moduli, Druck-Stauchung, Dichten, Wassergehalt)

3x 7d
3x 28d
3 x 56d
3x112d

bodenart- und anwendungsabhangig

DIN EN ISO 17892-7

Wasserdurchlassigkeit

bodenart- und anwendungsabhangig

DIN EN ISO 17892-11

Frostempfindlichkeit

bodenart- und anwendungsabhangig

DIN EN 1367-1

Eigenschaften fiir konkrete Anwendungsfalle der geotechnischen
Kategorie GK 2 und der daraus resultierenden Vorgaben der Planung

siehe Abschnitte 2.2 und 2.3.1

Entsprechend Anforderungen an
Anwendungsfall

Eigenschaften fir spezielle Anwendungsfalle der geotechnischen
Kategorie GK 3 und der daraus resultierenden Vorgaben der Planung

siehe Abschnitt 2.2 und 2.3.2 bis 2.4

Entsprechend Anforderungen an
Anwendungsfall

Umweltvertraglichkeit (Schadstoffgehalt]

bodenart- und anwendungsabhangig

BBodschV oder EbV

Anlage 2: Anforderungen an das Personal des Anwenders

Kenntnisse Beurteilungsgruppe
A1-A4
Grundkenntnisse
Kenntnis der Normen und Richtlinien X
Unterschiede zu anderen, gebrauchlichen Verfillstoffen und -verfahren X
Inhalt und Umsetzung der Gitesicherung X
Eigentberwachung und Kontrollprifungen
- Nutzung der Pr[jfzﬁusﬂrUstung“zur‘GUtesicherung y
- Erstellung von Priifkérpern fur die Eigeniberwachung
Durchfihrung der Priifungen im Rahmen der Eigenliberwachung
spezifischer Arbeitsschutz X
Herstellungstechnik mit Misch- und Aktivierungsfunktion, Steuerung und Dokumentation sowie Prozesskontrolle X
Typische Baufehler, ihren Ursachen und den Voraussetzungen zu ihrer Vermeidung X
stoffliche, physikalische und umweltrechtliche Grundkenntnisse X
Anwendung des vorgeschriebenen Einbauprozesses nach Anwenderrichtlinie X
Materialverhalten beim Transport X
Geotechnische und chemische Grundkenntnisse X
Erforderlicher Umfang der statischen Nachweise X
Steuerung des Auftriebverhaltens X
Einsatzbereiche und der Arten von Rohrfixierung mit dem Ziel, der Vermeidung dauerhafter Lastkonzentrationen im Rohr X
schwingungsdampfende Eigenschaften:
Besonderheiten im volumenspezifischen Verhalten X
Anforderungen bei verschiedenen Leitungsarten X
Anwendung des Verfahrens in Abhangigkeit von Untergrundverhaltnissen X
Spezialanwendungen / erreichbare physikalische Kennwerte X




Anlage 3: Anforderungen an das Personal des Herstellers

Giite- und Priifbestimmungen

Kenntnisse Beurteilungsgruppe
H1-H4

Normen und Richtlinien X

Inhalt und Umsetzung der Giitesicherung X

stoffliche, physikalische und umweltrechtliche Kenntnisse X

Herstellung, Transport und Einbau X

Eigen- und Fremdiberwachung

- Nutzung von Prifausriistung zurvGUtveSicherung «

- Erstellung von Prifkorpern fur die Eigentiberwachung

Durchfihrung der Prifungen im Rahmen der Eigenliberwachung

spezifischer Arbeitsschutz X

Wareneingangskontrolle von Lieferkdrnungen X

Ermittlung der Eigenfeuchte verwendeter Béden oder Gesteinskornungen X

Anwendung des vorgeschriebeneh gemaf den Gite- und Prifbestimmungen konformen «

Herstellungsprozesses von Flissigboden

geotechnische Grundkenntnisse X

Ansprache und Einstufung von Béden und Gesteinskérnungen auf Ubereinstimmung mit der Eignungspriifung X

Aufbereitung von Boden X

Anwendung der geforderten Prifmethoden an Béden X

Hinweise zu den erforderlichen Qualifikationen der Beteiligten:

Art

Schulung durch

Nachweis

Wiederholung

Teilnahme an Schulung zum
gepriften Gutesicherungsbeauf-
tragten (GSB)

RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.
oder mit nach aktuellen Schulungs- und
Prifinhalten der RAL Gltegemeinschaft
Flissigboden e.V. arbeitenden und von ihr
benannten Bildungstragern

Teilnahmebescheinigung

freiwillig

gepriufter Gltesicherungs-
beauftragter (GSB)

RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.
oder mit nach aktuellen Schulungs- und
Prifinhalten der RAL Gltegemeinschaft
Flissigboden e.V. nach RAL-RG 508
arbeitenden und von ihr benannter
Bildungstragern

Gultiger Abschluss
Gutesicherungsbeauftragter
(Urkunde)

Alle 2 Jahre, bei Nachweis von
kontinuierlichen Flussighoden-
baustellen alle 3 Jahre bei
gesonderter Beantragung
maglich.

geschultes Baustellenpersonal

Gltesicherungsbeauftragter (GSB)

schriftl. Nachweis im Betrieb
(siehe Anlage)

Mit Beginn jeder neuen
Flissigbodenbaustelle

oder mit nach aktuellen Schulungs- und
Prifinhalten der RAL Gltegemeinschaft
Flissigboden e.V. gemafl RAL-RG 508
arbeitenden und von ihr benannter
Bildungstragern

Baugrundgutachter RAL Giutegemeinschaft Flissigboden e.V. Giltiger Abschluss Aller 2 Jahre, bei Nachweis von
oder mit nach aktuellen Schulungs- und Gutesicherungsbeauftragter kontinuierlichen Flissigboden-
Prifinhalten der RAL Gutegemeinschaft (Urkunde) baustellen aller 3 Jahre bei
Flissigboden e.V. nach RAL-RG 508 Siehe Abschnitt 3.1 gesonderter Beantragung
arbeitenden und von ihr benannter maglich.
Bildungstragern

Planer RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.
oder mit nach aktuellen Schulungs- und
Prifinhalten der RAL Gltegemeinschaft
Flissigboden e.V. gemaf RAL-RG 508
arbeitenden und von ihr benannter
Bildungstragern

Fachplaner RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V. Gultiger Abschluss Gitesiche- Aller 2 Jahre, bei Nachweis von

rungsbeauftragter (Urkunde)

und Nachweis von Erfahrungen
(Dokumentationen Gutesicherung
von realisierten Baustellen)

siehe Abschnitt. 3.2 und spezielles
Verfahrenswissen nach Anlage 8

kontinuierlichen Flissigboden-
baustellen aller 3 Jahre bei
gesonderter Beantragung
maglich.




Giite- und Priifbestimmungen

Anlage 4: Anforderungen an Maschinen, Gerate und Vorrichtungen fiir Herstellung und Anwendung

(Die nachfolgend aufgefiihrten Maschinen und Vorrichtungen miissen Herstellern und Anwendern dauerhaft zur Verfiigung stehen)

Anforderung Anwender Hersteller

Gruppe A1-A4 H1-H4

Maschinen und Gerate zur Aufbereitung mit folgenden Anforderungen:

- messbare Stoffzugabe mit Nachweisfiihrung
- kleinteiliges Aufschlieen der Boden
- Nachweisfiihrung und Dokumentation

Misch- und Dosiertechnik mit folgenden Anforderungen:

Verwiegung aller zugegebenen Materialien und Stoffe mit = 3 % Genauigkeit, eine volumetrische Dosierung
ist unzuldssig,

Volumenmessung oder Verwiegung des Zugabewassers bzw. aller flissigen Zugabekomponenten
mit = 3 % Genauigkeit,

Lieferscheinausdruck jeder produzierten Charge mit fortlaufender Nummerierung

- Speicherung der Prozessdaten und Steuerung des Gesamtprozesses

automatische Abschaltung bei Uberschreitung von Sollwerten

- Erstellen und Speicherung eines Fehlerprotokolls

Mind. 1x Jahreskalibrierung bzw. Kalibrierung nach Stillstandszeiten = 3 Monate

- Uberpriifung der Mess- und Wiegetechnik

Nachweis der Uberpriifung durch Priifprotokolle

Transportgerate z. B. Fahrmischer und Férdereinrichtungen einschlieflich Einbauhilfsmittel X

Maschinen, Gerate und Vorrichtungen zur stabilen Lagesicherung bei Einbau mit Angabe der zuldssigen
Auftriebskraft

Prifausristung fur die Eigentiberwachung X X

Anlage 5: Anforderungen fiir Eigeniiberwachungs-, Kontrollpriifungen und Fremdiiberwachung

Anwender | Hersteller KP FU

Priifungen -EU -EU AG GGM

organoleptische Eingangskontrolle des Grundmaterials auf Ubereinstimmung
mit dem Ausgangsmaterial fr die erstellte Rezeptur

>
>

2 Kontrolle der Umweltvertraglichkeit der eingesetzten Stoffe X X X X
3 Bestimmung der Eigenfeuchte des Grundmaterials X

4 Uberpriifung der Dosier- und Wiegeeinrichtung X X
5 Uberpriifung der Angabe der Rezeptur auf dem Lieferschein X X X X
6 Dokumentation der Mischzeit auf dem Lieferschein (LFS) X X

Kontrolle und Dokumentation der gespeicherten Prozessdaten und der
Steuerung des Herstellungsprozesses

Kontrolle und Dokumentation der gespeicherter Fehlerprotokolle und der
Beseitigung der Fehler

9 Dokumentation der Transportzeit auf LFS X

10 Dokumentation des Entladezeitpunktes auf LFS X

" Dokumentation der Einzelmengen des Gemisches auf LFS X

12 Uberpriifung der Lieferung auf Ubereinstimmung mit Rezeptur X X X
13 Bestimmung der FlieRfahigkeit X

14 Bestimmung der Parameter nach DIN der Parameter nach DIN EN 17892-7 X X X
15 Volumenstabilitat X X X
16 Tragfahigkeit X X

17 Entsprechend GK 2 Abschnitt 2.3.1 X X

16 Entsprechend GK 3 Abschnitt 2.3.2 X X

Zusatzliche Prifungen sind entsprechend objektspezifischer, fachplanerischer Anforderungen vorzunehmen; siehe Abschnitt 2.3 und Abschnitt 2.4

Erlauterungen der Abkiirzungen: EU = Eigeniiberwachung, FUW = Fremdiiberwachung, GGM = Giitegemeinschaft, KP = Kontrollpriifungen




Anlage 6: Anforderungen an einen Giitesicherungsplan (GSP)

1.
2.

© ® N o g~ W

Projektbeschreibung

Verantwortlichkeiten / Anforderungen

2.1. Auftraggeber / Planer / Baugrundgutachter
2.2. Hersteller Flussigboden nach RAL-GZ 507 und GSB
2.3. Anwender nach RAL GZ 507 und GSB
Rahmenbedingungen des Projektes
Herstellungsspezifische Anforderungen
Anwendungsspezifische Anforderungen
Ergebnisse der Rezepturermittlung

Herstellung und Transport Flissigboden
Dokumentation Einbau Flissigboden

Anforderungen an die Dokumentation der Gitesicherung

Anlage 7: Umfang der Dokumentation

Giite- und Priifbestimmungen

Dem Fremdiberwacher missen alle Priifergebnisse der Eigenliberwachung komplett zwecks spaterer Freigabe
Ubergeben werden.

10.
11.
12.

Nk N

Gutesicherungsplan- Mindestanforderungen gemaf Gite- und Priifbestimmungen, Anlage 6,

Kopie der Urkunde des Gltesicherungsbeauftragten,

Einweisungsunterlagen Herstellung/ Baustelle einschliefilich Einweisungsprotokolle fur Fahrmischerfahrer,

Rezeptur,

Lieferscheine Flissigboden,

Ergebnisse der Eigenliberwachung inkl. Probenahmeprotokolle

Ergebnisse der Kontrollpriifung inkl. Probenahmeprotokolle

Sicherheitsdatenblatter Zement, Compound, Kalk,

Technische Datenblatter Zement, Compound, Kalk aus dem Bauzeitraum,
Lieferscheine Zement, Compound, Kalk aus dem Bauzeitraum,

Baustellenmeldung an die RAL Gitegemeinschaft Flissigboden.

Fir die vorstehend aufgefihrten Dokumente gilt eine Aufbewahrungsfrist von mindestens 5 Jahren!



Giite- und Priifbestimmungen

Anlage 8: Prozess der Giitesicherung von Fliissighoden nach RAL GZ 507

RAL

GUTEZEICHEN

Prozess der Gutesicherung ] @[
von Flussigboden nach RAL GZ 507 ...

o Erarbeitung und Bereitstellung der Untersuchungsergebnisse des Ausgangsbodens

(Sand, Aushubboden etc. )

e

@ Erstellung Ausfilhrungs- und Fachplanung

e Rezepturvorgaben durch Planer und Fachplaner FB

* bodenmechanische Parameter e technologisch relevante Parameter
» spezifische Gebrauchseigenschaften (Festlegung Zielwerte und Toleranzen)

~{—

@ Rezepturerstellung

@ Eignungsprifung der Rezeptur

(Nachweis der Zielwerte am Probekérper)

@ Freigabe Rezeptur und Haftungslibernahme durch Rezepturentwickler

* Zu den Punkten 1. bis 6. erfolgt parallel die
i Erstellung eines Glitesicherungsplanes.

@ Herstellung, Uberwachung und Dokumentation

(Aufstellen des Giitesicherungsplans mit Festlegung des Uberwachungsumfangs)

@ Transport
mit Vorgabe und Einweisung der Beteiligten

@ Einbau, Uberwachung und Dokumentation
(entsprechend der technologisch relevanten Vorgaben)

B

@ Dokumentation, Nachweisfihrung und Auswertung

** Zu den Punkten 7. bis 10. erfolgt die
Fortschreibung des Gltesicherungsplanes.




Durchfiihrungsbestimmungen

Durchflihrungsbestimmungen fiir die Verleihung und Fiihrung
des Gitezeichens Fliussighoden

1 Giitegrundlage

Die Gutegrundlage fir das Gitezeichen besteht aus den
Gite- und Prifbestimmungen fur die Herstellung, Trans-
port und Einbau von Flussigboden.

Sie werden in Anpassung an den technischen Fortschritt
erganzt und weiterentwickelt.

2 Verleihung

2.1 Die RAL Gitegemeinschaft Flissigboden e.V. verleiht
an Betriebe auf Antrag das Recht, das Gltezeichen der
Gutegemeinschaft in Verbindung mit der entsprechenden
Beurteilungsgruppe zu fihren.

2.2 Der Antrag ist schriftlich an die Geschéftsstelle der
RAL Gitegemeinschaft Flussigboden e.V. zu richten. Dem
Antrag ist eine rechtsverbindlich unterzeichneter Ver-
pflichtungsschein (Muster 1) beizufiigen.

2.3 Der Antrag wird vom Giteausschuss geprift. Der
Glteausschuss prift unangemeldet die Erzeugnisse und/
oder Leistungen des Antragstellers gemaf den Gite- und
Prifbestimmungen. Er kann den Betrieb des Antrag-
stellers und/oder Referenzobjekte/aktuelle Baustellen
besichtigen, die Erzeugnisse und/oder Leistungen des
Antragstellers auf Ubereinstimmung mit den Giite- und
Prifbestimmungen Uberprifen sowie die in der Gulteg-
rundlage erwahnten Unterlagen anfordern und einsehen.
Uber das Priifergebnis stellt er ein Zeugnis aus, das er
dem Antragsteller und dem Vorstand der Gitegemein-
schaft zustellt. Der Giteausschuss kann Sachverstandige
oder anerkannte Priifstelle mit diesen Aufgaben betrauen.
Der mit der Prifung Beauftragte hat sich vor Beginn sei-
ner Prifaufgaben zu legitimieren. Die Priifkosten tragt der
Antragsteller.

2.4 Falltdie Prifung positiv aus, verleiht der Vorstand der
Gltegemeinschaft dem Antragsteller auf Vorschlag des
Glteausschusses das Gutezeichen. Die Verleihung wird
beurkundet (Muster 2). Fallt die Prifung negativ aus, stellt
der Guteausschuss den Antrag zuriick. Er muss die Zu-
rickstellung schriftlich begrinden.

3 Benutzung

3.1 Gitezeichenbenutzer dirfen das Gitezeichen nur
flr Erzeugnisse und/oder Leistungen verwenden, die den
Gute- und Priifbestimmungen entsprechen.

3.2 Die Gitegemeinschaft ist allein berichtigt, Kenn-
zeichnungsmittel des Gutezeichens [(Metallpragung,
Pragestempel, Druckstoff, Plomben, Siegelmarken,
Gummistempel u. 4.) herstellen zu lassen und an die Gu-
tezeichenbenutzer auszugeben oder ausgeben zu lassen
und die Verwendungsart naher festzulegen.

3.3 Der Vorstand kann fir den Gebrauch des Gite-
zeichens in der Werbung und in der Gemeinschaftswer-
bung besondere Vorschriften erlassen, um die Lauterkeit

des Wettbewerbs zu wahren und Gltezeichenmissbrauch
zu verhiten.

Die Einzelwerbung darf dadurch nicht behindert werden.
Fiur sie gilt die gleiche Maxime der Lauterkeit des Wett-
bewerbs.

3.4 Ist das Gutezeichenbenutzungsrecht rechtskraftig
entzogen worden, sind die Verleihungsurkunde und alle
Kennzeichnungsmittel des Gitezeichens zuriickzugeben;
ein Anspruch auf Rickerstattung besteht nicht. Das glei-
che gilt, wenn das Recht, das Gitezeichen zu benutzen, auf
andere Weise erloschen ist.

4 Uberwachung

4.1 Die Gutegemeinschaft ist berechtigt und verpflich-
tet, die Benutzung des Gltezeichens und die Einhaltung
der Gute- und Prifbestimmungen zu Uberwachen. Die
Kontinuitat der Uberwachung ist RAL durch einen Uber-
wachungsvertrag mit einem Sachverstandigen oder aner-
kannten Prifstelle nachzuweisen.

4.2 Jeder Gltezeichenbenutzer hat selbst daflr vorzu-
sorgen, dass er die Gite- und Prifbestimmungen einhalt.
Ihm wird eine laufende Gutekontrolle zur Pflicht gemacht.
Er hat die betrieblichen Eigenpriifungen sorgfaltig aufzu-
zeichnen. Der Glteausschuss oder dessen Beauftragte
kénne jederzeit die Aufzeichnungen einsehen. Der Glte-
zeichenbenutzer unterwirft seine gltegesicherten Erzeug-
nisse und/oder Leistungen den Uberwachungspriifungen
durch den Guteausschuss oder dessen Beauftragten im
Umfang und Haufigkeit entsprechend den zugehdrigen
Forderungen der Gite- und Prifbestimmungen. Er tragt
die Prifkosten.

4.3 Prifer kdénnen jederzeit im Betrieb des Gitezeichen-
benutzers glitegesicherte Erzeugnisse und/oder Leistun-
gen Uberprifen und einsehen. Priifer konnen den Betrieb
wahrend der Betriebsstunden jederzeit besichtigen.

4.4 Fallt eine Prifung negativ aus oder wird ein Erzeug-
nis und/oder eine Leistung beanstandet, lasst der Gite-
ausschuss die Prifung wiederholen.

4.5 Uber jedes Priifergebnis ist ein Zeugnis vom beauf-
tragten Prifinstitut auszustellen. Die Gitegemeinschaft
und der Gltezeichenbenutzer erhalten davon je eine Aus-
fertigung.

4.6 Werden Erzeugnisse und/oder Leistungen unberech-
tigt beanstandet, tragt der Beanstandende die Priifungs-
kosten; werden sie zu Recht beanstandet, tragt sie der be-
troffene Gltezeichenbenutzer.

5 Ahndung von VerstoBen

5.1 Werden vom Giteausschuss Mangel in der Gitesi-
cherung festgestellt, schlagt er dem Vorstand der Giitege-
meinschaft Ahndungsmafnahmen vor. Diese sind je nach
Schwere des Verstofes:
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Durchfiihrungsbestimmungen

5.1.1 Zusatzliche Aufgaben im Rahmen der Eigenlber-
wachung,

5.1.2 Vermehrung der Fremdiberwachung,

5.1.3 Verwarnung,

5.1.4 Vertragsstrafe bis zur Hohe von € 10.000,-,
5.1.5 befristeter oder dauernder Gitezeichenentzug.

5.2 Gutezeichenbenutzer, die gegen Abschnitt 3 oder 4
verstoflen, konnen verwarnt werden.

5.3 Statteiner Verwarnung kann eine Vertragsstrafe bis zu
€ 10.000,-- flUr jeden Einzelfall verhdngt werden. Die
Vertragsstrafe ist binnen 14 Tagen, nachdem der Bescheid
rechtskraftig ist, an die RAL Gltegemeinschaft Flussigbo-
dene.V. zu zahlen.

5.4 Die unter Abschnitt 5.1 genannten Mafinahmen kén-
nen miteinander verbunden werden.

5.5 Gutezeichenbenutzer, die wiederholt oder schwerwie-
gend gegen Abschnitt 3 oder 4 verstoflen, wird das Gute-
zeichen befristet oder dauernd entzogen. Das gleiche gilt
fur Gutezeichenbenutzer, die Prifungen verzogern oder
verhindern.

5.6 Vor allen Mafinahmen ist der Betroffene zu horen.

5.7 Die Ahndungsmafinahmen nach den Abschnitten 5.1-
5.5 werden mit ihrer Rechtskraft wirksam.

5.8 In dringenden Fallen kann der Vorsitzende der Gu-
tegemeinschaft das Gutezeichen mit sofortiger Wirkung
vorlaufig entziehen. Dies ist innerhalb von 14 Tagen vom
Vorstand der Gltegemeinschaft zu bestatigen.

6 Beschwerde

6.1 Gutezeichenbenutzer konnen gegen Ahndungsbe-
scheide binnen 4 Wochen, nachdem sie zugestellt sind,
beim Guteausschuss Beschwerde einlegen.

6.2 Verwirft der Glteausschuss die Beschwerde, so kann
der Beschwerdefihrer binnen 4 Wochen, nachdem der Be-
scheid zugestellt ist, den Rechtsweg gemaf Abschnitt 11
der Vereinssatzung der RAL Giitegemeinschaft Flissigbo-
den e.V. beschreiten.

7 Wiederverleihung

Ist das Gitezeichenbenutzungsrecht entzogen worden,
kann es frihestens nach drei Monaten wieder verliehen
werden. Das Verfahren bestimmt sich nach Abschnitt 2.
Der Vorstand der Gltegemeinschaft kann jedoch zusatz-
lich Bedingungen auferlegen.

8 Anderungen

Diese Durchfihrungsbestimmungen nebst Mustern (Ver-
pflichtungsschein, Verleihungsurkunde) sind von RAL an-
erkannt. Anderungen, auch redaktioneller Art, bediirfen
zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung von RAL. Sie treten in einer angemessenen Frist,
nachdem sie vom Vorstand der Gitegemeinschaft bekannt
gemacht worden sind, in Kraft.



Muster zu den Durchfiihrungsbestimmungen

Verpflichtungsschein

1. Der Unterzeichnende/die unterzeichnende Firma beantragt hiermit
bei der Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

O die Aufnahme als Mitglied”,

O die Verleihung des Rechts zur Fiihrung” des Gltezeichens Flussigboden
in Verbindung mit der jeweiligen Beurteilungsgruppe

2. Der Unterzeichnende/die unterzeichnende Firma bestatigt, dass
- die Gute- und Prifbestimmungen fur Flissigboden,
- die Vereinssatzung der RAL Gitegemeinschaft Flissigboden e.V.,
- die Gutezeichensatzung fur das Gutezeichen Flissigboden,

- die Durchfihrungsbestimmungen fir die Verleihung und Fihrung des Glte-
zeichens Flissigboden mit Mustern 1 und 2,

zur Kenntnis genommen und hiermit ohne Vorbehalt als fur sich verbindlich aner-
kannt hat.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift des Antragstellers

* Zutreffendes bitte ankreuzen




Muster zu den Durchfiihrungsbestimmungen

Verleihungs-Urkunde

Die Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.
verleiht hiermit

aufgrund des ihrem Guteausschuss vorliegenden Prifberichtes

(der Firma)

das von RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung e.V.
anerkannte und durch Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt als
Kollektivmarke geschitzte

Giitezeichen Fliissighoden in Verbindung mit der
Angabe der jeweiligen Beurteilungsgruppe
gemaB nachfolgender Zeichenabbildung

RAL]

GUTEZEICHEN

FLUSSIGBODEN

Leipzig, den

Gutegemeinschaft Flussigboden e.V.

Der Vorsitzende Der Geschaftsfihrer
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RAL

HISTORIE

Die deutsche Privatwirtschaft und die damalige deutsche Regierung grindeten
1925 als gemeinsame Initiative den Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen
(RAL). Das gemeinsame Ziel lag in der Vereinheitlichung und Prazisierung von
technischen Lieferbedingungen. Hierzu brauchte man festgelegte Qualitatsan-
forderungen und deren Kontrolle - das System der Gutesicherung entstand. Zu
threr Durchfihrung war die Schaffung einer neutralen Institution als Selbstver-
waltungsorgan aller im Markt Beteiligten notwendig. Damit schlug die Geburts-
stunde von RAL. Seitdem liegt die Kompetenz zur Schaffung von Gutezeichen bei
RAL.

RAL HEUTE

RAL agiert mit seinen Tatigkeitsbereichen als unabhangiger Dienstleister. RAL ist
als gemeinnutzige Institution anerkannt und fuhrt die Rechtsform des eingetra-
genen Vereins. Seine Organe sind das Prasidium, das Kuratorium, die Mitglieder-
versammlung sowie die Geschaftsfuhrung.

Als Ausdruck seiner Unabhangigkeit und Interessensneutralitat werden die Richt-
linien der RAL Aktivitaten durch das Kuratorium bestimmt, das von Vertretern der
Spitzenorganisationen der Wirtschaft, der Verbraucher, der Landwirtschaft, von
Bundesministerien und weiteren Bundesorganisationen gebildet wird. Sie haben
dauerhaft Sitz und Stimme in diesem Gremium, dem weiterhin vier Gitegemein-
schaften als Vertreter der RAL Mitglieder von der Mitgliederversammlung hinzu-
gewahlt werden.

RAL KOMPETENZFELDER
e RAL schafft Gltezeichen

e RAL schafft Registrierungen, Vereinbarungen und
Definierte Geographische Herkunft von Lebensmitteln

RAL DEUTSCHES INSTITUT FUR GUTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E.V.

Frankische StraBBe 7 - 53229 Bonn - Tel.: +49 (0) 228 -6 88 95-0
E-Mail: RAL-Institut@RAL.de - Internet: www.RAL.de






